
3.6 km

0.50 – 1.90 %Cu, and 
0.13 – 0.31 Au g/t

0.01 - 0.20 %Cu

0.01 – 0.06 %Cu

0.15 %Cu, 0.12 Au g/t

0.15 %Cu

0.14 %Cu

0.40 %Cu

0.64 - 0.93 %Cu

0.11 - 0.18 %Cu

0.01 - 0.032 %Cu

Average: 0.42 %Cu, 0.03 Au g/t, 2.1 Ag g/t.

Average: 0.50 %Cu, 0.15 Au g/t, 1.7 Ag g/t.

Average: 0.21 %Cu, 0.084 Au g/t, 1.1 Ag g/t.


